
Centro de calificación en soldadura Ltda.
INFoRME DE cALIFtcAclóu oe HABILIDAD DE SoLDADoRES (wpa) cóoleoAws Di.t,

8W.301, CODTGO ASME SECCTON tX, CALDERAS y RECPTENTES DE PRES|ON.

WPQ N": 142312923

MOISES DAVID RUIZ REBOLLEDOSoldador:

Estampa N':

Tipo:

Malerial Base Soldado:

SOLDADOR MANUAL

RUT:

Proceso de soldadura:

ldentificación PQR:

Espesor:

12.531.4M-K

GTAW-manual con aporte

ccs-AsME033/2023

4,19mm. {s 10" Sch.10S)

SGMDRR

ASTM 312 tipo Al§l 3041

Variables de Soldaduras Valor Actual Rango Calificado
Procesois) de Soldadura(s) GTAW GTAW
fipo usado {eiemplo: manual, semiaulomático, automático, etc): Manual Manual

Electrodo (Simple o Múltiple) Múlüple Múltipte
Tipo de Coniente / polaridad {CA, CCEP, CCEN) CGEP CC-EP
rosición Caliñcada t2G, 6G,3-F, etc.) 6G Toda posición
rrogresión Vertical {Ascendente / Descendente) descendente descendente
Respaldo (Sl o NO) N/A N/A
Especificación de Material ASTM 312 tipo AlSl 304L ASTM 312 tipo AlSl 3041
\letal Base:

Plancha X Cañeríai Tubo (entre diámetro, si es cañería o tubo): 10" s 2" a10" s

Vletal Aporte E 316L-E 3041 E 316L-E 3041

Especificación No: A 5.1 - 5.5 A 5.1 - 5.5
tlúmero F F3¡F4 F3/F4

Iipo de Gas y Flulo Aroón -'!8-25 Ltsrhin Arqón- 1&25 Lts¡min

RE§ULTAÍIOS

Resultados de lnspección Visua! {8.5.1): Cumple X No cumple

Resultados de Ensayos Doblado Guiado

Resultados de Ensayos Soldaduras de Filete (7.3.2)

- raíz-Ensayo Fracfura

Resultados de

lnforme H" CC§ 52312023

en que

los requerimientos código asme sección lX, calderas y

Certificado por:

Fecha Emis¡éñ:

CALIFICADO X

califi cacio*ensoldadura.el.
Arica, 01 de junio de 2023

Feeha Expiración: Arica, 01 de junio de 2024

uT (8.5.2

EstamBa Tipo Resultado Observaciones
SC- MDRR UT Cumple Sin Observaciones
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