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Soldador:

Estampa N':

T¡po:

Centro de calificación en soldadura SpA.
INFoRME DE cALtFtcAclót-¡ oe HAB¡LTDAD DE soLDADoRES (vypo) cóoleo Ants D{.1,

SOLDADURAS E§TRUCTURALES

WPQ H": 102A2023

V'CTOR REYES YILLARROEL RUT:

Proceso de soldadura

ldentificación VI/PS:

Espesor:

18-225.2A2-*

SC VRV

SOLDADORMANUAL CCS-SMAW.4GAWSDIl

Material Base Soldado: ASTM A-36

Vafiables de Soldaduras ValorActual Rango Caliñcado
)roceso(s) de Soldadura(s) si¡lAw SSAW
lipo usado (ejemplo: manual, §em¡automát¡co, automático, etc): Manual Manual

lfedrodo (Simple o Múltiple) Múltiple Múltiple
tipo de Coniente / polaridad (CA, CCEP, CCEN) CC-EP CC-EP
rosición Calificada (2G, 6G,3-F, etc.) 4G sc
rrogresión Vertical (Assndente / Descendente) Ascendente Ascendente
tespaldo (§l o NO) N/A NIA

:speciñcacién de Material

Metal Base:
X Plancha Cañería/ Tubo {entre d¡ámetro, §i es cañería o tubo):

ASTM A-36 ASTM A-36

=spesor
12mm- 2-24fim.

Metal Aporte E601ülE7ü18 E80101E7018
ispecificación lrl": A 5.1 - 5.5 A 5.1 - 5.5
\,¡úmero F F4 F4

tipo de Gas y Flujo NIA IVIA

RE§ULTADO§

Resultados de lnspección Visual (S.5"1): cumpte X lNo 
cumrle

Resultados de Ensayos Doblado Guiado (7.3.f .f )
Pmbelá T¡óÓ Resüllá.1ó Probeia Tirrñ Rsrrlrá.1ó

4G Raiz-transversáLcara Cumole 4G Raiz-lransversal-cara Cumole

Resultados de Ensayos Soldadur:as de Filete (7.3.2)

Fractum

Macroataque: I - filete: l -

Resultados de Ensayos UT

N" CqS 928t2?,23

ron en §oua§ura, cenmcamos qué las decli
6on los requerimier¡tos de AWS D1.1-202A,

Certificado por calificacionensoldadura.cl.
Fecha Ernisión: Aríca, 09 de agosto de 2023
Fecha Expiración: Arica, 09 de agosto deZAZ4

Gafy Talvac Wasse
Nlvel ll END Reg,nol-log RC120950

Arica calle car@l # 933 * lquhue dganobo cdle 4 # 1215 - €l +56 9 §27914 .califi cácionesensoldáduta^d

el s¡guiente


