CERTIF

CCS INDUSTRIAL
ICADO DE CALIFICACION DE SOLDADP
CODIGO: AWS D14.3 Ed 2010

SOLDADOR JOHNSON EDUARDO SANTANDER GARRIDO
RUT. 17.624.446-1

ESTAMPA JESG

PROCESO DE SOLDADURA FCAW-G

CERTIFICADO WPQ 1092/2024

TIPO DE JUNTA Unién a tope

MATERIAL BASE ASTM —572 Gr 70

ESPESOR 12 mm

IDENTIFICACION WPS CCS SMAW 3G- 4G AWS D1.1

Variables Valor Real Utilizado Rango Calificado
Proceso/Tipo FCAW-G FCAW-G
Electrodo - Unico o Miltiple anico anico
Corrierte/Potaridad CC-invertida CC-invertida
Posicion 3G4G 1G ,2G ,3G - 4G,
Progresion de Soldadura Ascendente Ascendente
Respaldo {Si o No) Si Si
Material/Especificaciones Grupo IV Taodo gripo IV
Material Base ASTM-572 Gr 70 ASTM-572 Gr 70
Espesor Plancha 12 mm de 3.0 ailimitado
Canal A tope biselen V A tope bisel en V
Filete Prueba no realizada Toda Posicidn

Espesor Caiieria

No Aplica

No Apiica

Filete

Prueba no realizada

Toda Posicién

Diametro Cafieria

No Aplica

Superior a 24" (600mm.)

Canal Prueba no realizada Toda Posicién con Respaldo
Filete Prueba no realizada Toda Posicién
Metal de Aporte Lincoln uliracore B1NI2A75-H Lincoln ultracore 81NI2A75-H
Especificacidn N° AWS 5,29 SFA 5,29
Clasificacién LINCOLN ULTRACORE 81Ni2A75-H AWS E 81T1 Ni2M-JH4
Nimero F F4 Fi-F2-F3-F4
Gases de proteccion 80% Ar + 20% C02 80% Ar + 20% C02
Inspeccion Visual Aceptable
Si aceptable No
Resultado Ensayo de doblado Guiado
Tipo Resultado Tipo Resultado Tipo Resultado
Cara y Raiz 3G Cumple Cara Raiz 4G cumpie

Resultado Ensayo de Filete

Apariencia

Tamaiio de Filete

7oAN

Test Fractura Penetracién de Raiz|:

Inspeccionado por

N° Reporte 5 gﬁ" ?ﬁ\\\

Fecha

Organizacién i CCS

i)

Certificamos que los resultados y antecedentes expusstos en este informe, son correctos y que las
ensayadas, de acuerdo con los requerimientos de la seccidn 8 de ANSIVAWS D 1.1-2010 Specificatio™Nor/eldty
Agricultural Equipment conforme a esto el soldador queda APROBADO

Betas de salc? ura fueron preparadas, sofda

rthmaving, corstruction, and
-
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Fecha emisidn bt Aprobado por: Gary Talvac Wasse .x_’/if."/rly :
Vencimiento 03/07/2025 Inspector Nivel Il END Reg.n°Llog RC120950 P r/r"__'_?/ ==
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