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CCS INDU§TRIAL
GERTIFICADO DE CALIFICAC¡ÓN DE SOLDADO

ROBASO
i n

N"

SOLDADOR JAVIER ALEJANDRO ALVAREZ VILCA
R.U.T, 16-199.585.-1

ESTAMPA
PROCESO DE SOLDADURA SMAW (manual)

CERTIFICADO WPQ 1113/2A24

TIPO DE JUNTA Unión a tope
MATERIAL BASE AST[/ 436
E§PESOR 12 mm

IDENTIFICACION WPS CCS SMAW. AWS D1.1 *&
ñ

Rango CalificadoValor Real Utilizado

Proceso/Tipo SN¡AW SMAW

Electrodo - Unico o Múltiple multiple multíple

Corriente/Polaridad CC.PI CC.PI

Posición 3G/4G .f(rr4tr

Progres¡ón de Soldadura S¡n progresión S¡n progresión

Respaldo iSi o No) ai Con Respaldo

tvlateriallEspecifi caciones

Material Base ASTTU A36 ASTM A36

Espesor Plancha 12mm de 3.0 a 20 mm

Canal A tope bisel en V A tope bisel en V

Filete Prueba no realizada Toda Posición

Espesor Cañería No Aplica No Aplica

Filete Prueba no realizada Toda Posición

Diámetro Cañería No Aplica Superior a 24" (600mm.)

Canal Prueba no tealizada Toda Posición con Respaldo

F¡lete Prueba no realizada Toda Posic¡ón

Metal de Aporte

Especificación N" A 5.1- 5.5

Clasificación E601 1, E7018

Número F 3F-F4 F1-F2-F3-F4
Gas/Tipo Fundente No Aplica No Aplica

lnspección Visual Aceptable

Si aceptable No

Resultado Ensayo de doblado Guiado

Tipo Resultado Tipo Resultado Tipo Resultado

Cara y Raíz 3G Cumple Cara Raíz cumple

Resultado Ensayo de Filete

Apafiencia Tamaño de Filete A
Test Fractura Penetración de Raíz ÁMacroataque

lnspeccionado por N" Reporte .cc
Fecha Organización I a

,f -f--c
Certificamos que los resultados y antecedentes expuestos en este informe, son conectos y que las
ensayadas, de acuerdo mn los requerimientos de la sección 4 de ANSI/AWS D 1.1-2010
APROBADO

fueron
el

Fecha emisión o5t09t2424

Vencimiento 05t09t2025
Aprobado por: Gary Talvac Wasse
lnspector Nivel ll END Reg.nollog RC120950
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Variables

A 5.1- 5.5

E6011, E7018


